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Sposób stosowania cd

Karta Techniczna 

IZOHAN WM 2K 

dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami 

PMBC (KMB) do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem 

Dane techniczne: 

Skład: skł. płynny: wodna emulsja asfaltów, kauczuków   

i dodatków uszlachetniających; skł. sypki: modyfikowane cementy 

Proporcje mieszania: skł. płynny 100:38 skł. sypki 

Czas zużycia wymieszanych składników: ok. 90 min. 

Czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm) 
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: ok. 5 godz. 

Odporność na deszcz: po ok. 2 godzinach  
Zasypywanie wykopu: po 2 dobach 
Przyczepność końcowa do betonu: nie mniej niż 0,8 MPa 

Odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie 
gr. 4-5 mm) 

Gęstość objętościowa skł.B: od 0,9 do 1,1 g/cm
3
 

Zawartość wody w masie (skł. A): nie więcej niż 45% 
Spływność powłoki w pozycji pionowej czasie  5 h w temp. 

100
o
C: nie spływa 

Zdolność do mostkowania rys (metoda A): CB2 

Wodoodporność: spełnia wymagania  

Elastyczność w niskich temperaturach: spełnia wymagania 

Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze: 

spełnia wymagania 
Reakcja na ogień: klasa F 

Wodoszczelność: W2B  

Odporność na ściskanie: C2B 

Temperatura stosowania: od + 5
o
C do + 25

o
C 

 

Zużycie: 
 

ok. 1,3 kg/m
2
 na 1 mm grubości warstwy  

izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2 mm:  

2,6 kg/m
2
  

izolacja przeciwwodna (woda zalęgająca/napierająca woda 

opadowa*), zalecana grubość warstwy 3 mm: 4,0 kg/m
2
  

izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), zalecana 

grubość warstwy 4-5 mm: 6 kg/m
2
  

   

Opakowania: 30 kg (21,7 kg skł. płynny + 8,3 kg skł. sypki) 

Zgodność z normą: PN-EN 15814:2011  

Aprobata Techniczna: IBDiM AT/2011-02-2728/1 

 

 

 

    

Zastosowanie: 

IZOHAN WM 2K stosowany jest do: 

• wykonywanie właściwych, bezspoinowych hydroizolacji 
pionowych i poziomych wszystkich typów podziemnych  

i przyziemnych części budowli (ściany fundamentowe, 

ściany piwniczne, płyty fundamentowe) w budownictwie 

ogólnym  i komunikacyjnym 

• wykonywanie warstwy paroizolacji (tarasy, stropodachy) 

• izolacji posadzek na gruncie 

• izolacji tarasów odwróconych wraz z EKO 2K 

Przygotowanie podłoża: 

Przed nałożeniem IZOHAN WM 2K należy odpowiednio 

przygotować powierzchnię. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić  

z gruzu i ziemi. Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, 
równe, wolne od raków  i rozwartych rys, zadziorów, mleczka 

cementowego oraz innych substancji zmniejszających 

przywieranie. Podłoża bitumiczne nadają się do obróbki za 

wyjątkiem tych zawierających środki zmiękczające. Krawędzie 

zewnętrzne należy sfazować (zukosować) zaś wewnętrzne 

odpowiednio zaokrąglić wykonując fasety (wyokrąglenia)  

z IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-104,  ich 

promień wynosi wtedy 4-5 cm. Zapraw typu PCC nie 

aplikujemy na materiały bitumiczne w tym papy zgrzewalne. 
Na podłożach bitumicznych fasetę wykonujemy z IZOHAN 

WM 2K lub WM (promień 2 cm).  

IZOHAN WM 2K można stosować na suchym lub lekko 
wilgotnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania.  

Przy murze pełno spoinowym nie jest potrzebna warstwa 
tynku wyrównawczego, poza sytuacją, gdy mamy do czynienia  

z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą opadową (izolacja 

przeciwwodna). Wtedy należy wykonać cementowy tynk 

wyrównawczy.  

Nie zaleca się stosowania IZOHAN WM 2K na elementach 
budowli narażonych na negatywne ciśnienie wody gdyż może 

to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub 

tworzenia się na niej pęcherzy. W miejscach gdzie 

spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy 

wykonać uszczelnienie za pomocą IZOHAN EKO 1K.  

Podłoże przed aplikacją IZOHAN WM 2K należy uprzednio 
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zagruntować preparatem IZOHAN WL/DYSPERBIT rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:1 (woda : IZOHAN WL).  

W przypadku podłoży małonasiąkliwych (np. „beton wodoszczelny”) zaleca się gruntowanie  IZOHAN WA. 

Sposób stosowania: 

IZOHAN WM2K dostarczany jest w opakowaniu 30 kg, zawierającym dwa składniki w odpowiedniej proporcji. 

Składnik proszkowy należy wsypać do składnika płynnego i zamieszać ok. 1 minuty, aż do uzyskania jednorodnej 
masy bez grudek. Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na 

grubość zależną od typu izolacji. Rozrobiona masę można obrabiać ok. 90 min. 

Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić kolejne. 

Powłokę nanosi się zawsze od strony ściany narażonej na działanie wody, wtedy unikamy negatywnego ciśnienia 

hydrostatycznego działającego na izolację. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów 

wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed aplikacją preparatu gruntującego,  nie 

zostały wykonane z systemowych zapraw PCC to alternatywnie fasetę wykonujemy z masy IZOHAN WM 2K (na 

podłożach bitumicznych), jej promień nie powinien przekraczać 2 cm. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się 

kielnia w kształcie „kociego języczka”. 

W zależności od warunków wodno-gruntowych należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej od 2 do 5 
mm suchej pozostałości. 

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych porach, potrzebne jest 

szpachlowanie wypełniające (drapane) masą IZOHAN WM2K. Szpachlowanie drapane zalecane jest także przy 

wykonywaniu robót podczas wysokich temperatur przy wilgotnym podłożu. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, 

zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. 

Aby uniknąć uszkodzeń hydroizolacji nie należy używać do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego 

żwiru. Zalecana jest ochrona systemu izolacyjnego np. płytami termoizolacyjnymi, folią PE, włókniną. 

Masy bitumiczne grubowarstwowe są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu. Zaleca się 

zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii 

PE, EPDM lub włókniny. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas KMB z uwagi na to, iż kubełki 
pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę KMB i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane 

ze zintegrowaną włókniną filtrującą. 

Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji 

od strony podłoża. 

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod płytą fundamentową hydroizolację należy wykonywać na 

betonie podkładowym klasy  C20/25 (dawne B25). Na związanej warstwie hydroizolacji należy ułożyć warstwę 

separacyjną z płyt ocieplających lub np. z folii PE, a następnie wykonać 4 cm betonową warstwę ochronną.  

Do aplikacji natryskowej używać pompy np. WAGNER HC 970,  ciśnienie 210-250 Bar, dysza 0,043-0,052”. 

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia. 

Właściwości: 

• nie wymaga wkładek zbrojących ani tynku wyrównawczego 

• jest odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa) 

• odporna na normalnie występujące w gruncie substancje agresywne wg. PN-EN 206-1 

• stanowi doskonała barierę antyradonową 

• daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności 

• jest bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem) 

• nadaje się na wszystkie podłoża mineralne  

• elastyczna, przykrywający rysy 

• można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych 

• jest łatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do użycia) 
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Przechowywanie: 

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy od daty produkcji. W suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 5°C. 

Uwagi: 

Nie należy stosować do materiałów smołowych. Nie stosować do złącz styropian-styropian. 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23oC i 55% wilgotności względnej powietrza.  

Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza 

opóźniają czas obróbki i przebieg schnięcia . 
Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób należy stosować w miejscach przewiewnych,  

z dala od ognia. 

Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. 

Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić przed zaschnięciem preparatu – wodą, po 

zaschnięciu - rozpuszczalnikami benzynowymi. 

 

*) Z takim obciążeniem mamy do czynienia gdy w poziomie posadowienia budowli lub poniżej znajdują się grunty 

mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych. 

Poziom wody gruntowej, dla tego przypadku powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej 

ław lub płyty fundamentowej. 
 

 
Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których 

nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza 
instrukcja traci swą ważność. 

 

 
 

 


