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SPECYFIKACJA:

PN-EN 15814 20 KG

DOSTEPNE OPAKOWANIA:

OPIS PRODUKTU:

izochem WMA  jednosktadnikowa wodorozcieficzalna
asfaltowo —  kauczukowa zbrojona  wtdknami
grubowarstwowa powtoka asfaltowa (PMBC)

modyfikowana polimerami, do izolacji wodochronnych
i klejenia ptyt ocieplajacych.

ZALETY:

® odporna na wszystkie agresywne substancje
wystepujace naturalnie w gruncie wg. PN-EN 206-1

¢ tworzy powtoke o duzej odpornosci na spekania

(zbrojony wtdknami)

moze byc¢ stosowany na suche i wilgotne podtoza

bezpieczny w kontakcie ze styropianem

nie sptywa z pionowych powierzchni

posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy

mineralnych

® odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

@ gotowa do uzycia

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

® izolacja przeciwwilgociowych i
podziemnych czesci budowli
@ izolacja posadzek na gruncie w piwnicach i garazach

przeciwwodnych

¢ wykonywanie warstw paroizolacji (tarasy
stropodachy)
e przyklejanie piyt styropianowych (EPS)

i ekstrudowanych (XPS)
SPOSOB UZYCIA
PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ czyste, suche lub matowo-
wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, luznych
powtok, naciekdw i innych substancji zmniejszajgcych

przyczepnos¢. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy
z gruzu i ziemi. Raki i wgtebienia wieksze niz
5 mm powinny by¢ wypetnione zaprawga. Krawedzie
zewnetrzne nalezy sfazowa¢ (zukosowacd) zas
wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety
(wyokraglenia) z zaprawy PCC. Zapraw na bazie
cementowej nie aplikujemy na materiaty bitumiczne
w tym papy zgrzewalne. Na podtozach bitumicznych
fasete o promieniu 2 cm wykonujemy np.
z IZOCHEM WMA 2K. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje sie kielnia w ksztatcie , kociego jezyczka”.

Przy murze petno spoinowym nie jest potrzebna
warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacja, gdy
mamy do czynienia z wodg pod cisnieniem lub
zalegajgcg woda opadowa (izolacja przeciwwodna).
Wtedy nalezy wykona¢ tynk wyrdwnawczy. Nie zaleca
sie stosowania IZOCHEM WMA na elementach
budowli narazonych na negatywne cisnienie wody
gdyz moze to doprowadzi¢ do oderwania warstwy
izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy.
W miejscach gdzie spodziewane jest wystepowanie
takiego cisnienia wody nalezy wykonac¢ uszczelnienie
za pomoca IZOCHEM APF 1K.

Podioze nalezy zagruntowac rozciedczonym wodg
w proporcji 1:1 do 1:2 IZOCHEM DYSPERBIT bit +.
Mase aplikowaé pedzlem Ilub szczotkg dekarska.
UWAGA. W przypadku podtozy matonasigkliwych (np.
,beton wodoszczelny”) zaleca sie gruntowanie
preparatem IZOCHEM WGA.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

IZOCHEM WMA dostarczany jest w opakowaniu 20 kg
w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem wyrdb
doktadnie wymieszaé, a podczas aplikacji mieszanie
powtarzac co jakis czas.
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APLIKACJA:

Wykonywanie izolacji podziemnych czesci budowli
i posadzek na gruncie:

Po nalezytym wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosié
mase pacg lub natryskiem naktadajgc jednorazowo
warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu
pierwszej nanosi¢ kolejne. Powtoke nanosi sie zawsze
od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy
unikamy negatywnego ci$nienia hydrostatycznego
dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na to, by powierzchnie kagtdw wewnetrznych i
zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. W
zaleznosci od warunkéw wodno - gruntowych nalezy
dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstwy izolacyjnej od 2
do 5 mm suchej pozostatosci.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na
powierzchniach nieréwnych, o duzych porach,
potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (drapane).
Szpachlowanie drapane zalecane jest takie przy
wykonywaniu robét podczas wysokich temperatur przy
wilgotnym podtozu. Szpachla wypetniajgca musi
wyschngé, zanim mozna bedzie rozpoczgé nastepny
etap pracy.

Podczas przerw w pracy powtoka musi by¢ pocieniona
»,do zera” i nie powinna sie konczy¢ w narozach.

Masy bitumiczne grubowarstwowe s3g szczegdlnie
narazone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu.
Zaleca sie zatem zastosowanie dodatkowych
zabezpieczen, jesli nie w postaci wodoodpornych ptyt
termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub wtdkniny. Folie
kubetkowe nie powinny by¢ stosowane do ochrony mas
PMBC z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem nacisku
gruntu mogga naciska¢ miejscowo na mase PMBC i j3
uszkodzi¢. Wyjatkiem sg folie profilowane ze
zintegrowang wtékning filtrujaca.

PRZECHOWYWANIE:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach 12 miesiecy od daty produkcji. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze powyzej 5°C. Chroni¢
przed bezposrednim  oddziatywaniem  promieni
stonecznych. Transport musi odbywaé sie srodkami
transportu z zachowaniem warunkéw przechowywania.

KOLOR: czarny

Nie dopuszczaé do sytuacji, zeby woda opadowa mogta
whnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podtoza.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod
ptytag fundamentowgq hydroizolacje nalezy wykonywac
na betonie podktadowym klasy C20/25 (dawne B25).
Na zwigzanej warstwie hydroizolacji nalezy utozy¢
warstwe separacyjng z ptyt ocieplajacych lub np. z folii
PE, a nastepnie wykonaé¢ 4 cm betonowg warstwe
ochronna.

Przyklejanie ptyt styropianowych:

Prace rozpocza¢ od dna wykopu.

WMA nakfadaé punktowo na ptyty styropianowe w
iloci 10 - 12 plackéw na ptyte o powierzchni 0,5 m2.
Ptyty ruchem kolistym docisng¢ do podtoza. Nie
zamykac szczelnie przestrzeni pomiedzy styropianem i
$ciang fundamentowa. W przypadku zagrozenia
deszczem zabezpieczyé szczeline miedzy styropianem,
a Sciang fundamentowgq przed przedostaniem sie do
niej wody opadowej do momentu catkowitego
zwigzania kleju. Czas wigzania jest uzalezniony od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od 7 do 10 dni.

ZUZYCIE:

e ok.1,5kg/m?*/mm

® izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubosé
warstwy 2 mm: ok. 3,0 kg/m?

e izolacja przeciwwodna (zalegajgca/napierajaca,
woda opadowa), zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm:
ok. 4,0 kg/m?

e izolacja przeciwwodna (woda wywierajaca
ci$nienie), zalecana grubos¢ warstwy 4-5 mm: ok.5
kg/m?

e ok. 1,0 kg/m? przy klejeniu styropianu

DANE TECHNICZNE:

® Skitad: wodna dyspersja asfaltow, kauczukéw i dodatkow

uszlachetniajacych

Gestos¢ objetosciowa: 1,10£0,05 g/cm3

Czas tworzenia powtoki: < 4 godzin (dla gr. ok. 1 mm)

Czas miedzy nanoszeniem warstw: ok. 4h

Odpornosé na deszcz: po ok. 12 h

Zasypywanie wykopu: po ok. 3 dobach

Aplikacja: paca, natrysk

Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa (warstwa 4

mm)

Zdolnos$¢ do mostkowania rys: 23 mm w warunkach

znormalizowanych

® Zdolnosé klejenia pot beton/styropian: ok. 130 kPa

® Temperatura podtoza i otoczenia podczas aplikacji: od +5°C
do +30°C

® Temperatura produktu: od +5°C do +25°C

@ Czyszczenie narzedzi: wodg, po zaschnieciu rozpuszczalnikiem

® Specyfikacja: EN 15814:2011+A2:2014 (PN-EN 15814:2011
+A2:2015-02)
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wodoszczelnos¢: W2B

zdolnos$¢ do mostkowania rys: CB2

wodoodpornosé: spetnia wymagania

elastycznos¢ w niskich temperaturach: spetnia wymagania

stabilnos¢ wymiaréw w podwyzszonej temperaturze: spetnia wymagania

reakcja na ogien: Klasa E

odpornos¢ na sciskanie: C1

trwatos$¢ wodoszczelnosci i reakcji na ogien: spetnia wymagania
UWAGI:

Nie nalezy stosowaé wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (za wyjatkiem posadzek na gruncie) i branzy zywnosciowej oraz do
materiatéw smotowych (nie stosowac do pap smotowych). Produkt stosowa¢ w miejscu przewiewnym z dala od ognia. Wyrdb nalezy chroni¢ przed dostepem
dzieci. Przestrzegac przepisow BHP. Szczegétowe informacje dotyczace zdrowia i bezpieczeristwa zawarte sg w Karcie Charakterystyki. Wszystkie wymienione
parametry odnoszg sie do temperatury +23°C i 55% RH. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos$¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury i wyzsza
wilgotnos¢ powietrza opdzniajg czas obrébki i przebieg schniecia. Zaleca sie my¢ narzedzia rozpuszczalnikiem organicznym.
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE:

10 em

min 30 cm

posadzka

warstwa dociskowa

folia PE warstwa rozdzielajgca

ocieplenie polistyren EPS/XPS

hydroizolacja Izochem WMA 2K /WMA
lub lzochem APF 2K

srodek gruntujgcy lzochem
Dysperbit bit+ lub lzochem WGA

beton podktadowy grubo&é 10 cm

podsypka piaskowa zaggszczona

grunt rodzimy
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faseta o R ok 2cm z —
lzochern WMA 2K

izclacja mineralna —
lzochem APF 1K

polistyren EPS/XPS klejony na
|zochem WLS/WLK lub lzochem Ks

hydroizolacja lzochem WMA 2K/WMA

Srodek gruniujqcy lzochem
Dysperbit bit+ lub lzochem WGA

tynk wyréwnawczy

Sciana fundamentowa z bloczkow
betonowych

tynk wyrdwnawczy

srodek gruniujgcy lzochem
Dysperbit bit+ lub lzochem WGA
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wiecej rozwigzan na www.izochem.pl

hydroizolacja lzechem Dysperbit
bit+ lub lzochem WLS/WLK

warsiwa ochronna np. widknina
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